
薬品名 濃度％ 透過正結果
（分）

酢酸２−エトキシエチル（別名エチレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート）99%

トリクロロトリフルオロエタン99%

ヒドロキシエチルブチルエーテル99%

プロピルアルコール99%

酢酸60%

アセトン99%

アセチルクロライド98%

水酸化アンモニウム水25%

アニリン99%

モノブロモベンゼン99%

二硫化炭素99%

クロム酸アンモニウム50%

石油留分の熱分解によりエチレンを製造する工程のベンゼン
−トルエン−キシレン留分の軽質抽出残分99%

トリクロロエタン99%

１，２−ジクロロエタン99%

アセトアルデヒド99%

酢酸99%

アセトニトリル99%

アクリル酸99%

水酸化アンモニウム水29%

ベンゼン99%

酢酸ブチル99%

四塩化炭素（テトラクロロメタン）99%

分枝アルキルベンゼン（Ｃ＝３〜３６）98%

ジクロロメタン（別名塩化メチレ
ン）99%



薬品名 濃度％ 透過正結果
（分）

ジメチルスルホキシド99%
Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド99%

エタノール95%

ジエチルエーテル99%

エチルベンゼン99%

ホルムアルデヒド37%

石油留分又は残油の水素化精製又は分解によ
り得られる軽油

ヘキサメチレン＝ジイソシアネート
99%

ヒドラジン35%

塩酸10%

過酸化水素37%

モノ又はジアルキル（Ｃ＝１〜２）スチレン
99%

ポリオキシメチレングリコール モノメチル
エーテル97%

Ｎ−ヒドロキシエチル−Ｎ−［２−ヒドロキシ
アルキル（又はアルケニル）］アミン97%

エタノール95%

酢酸エチル99%

エチレングリコール99%

ギ酸96%

フルフラール99%

ヒドラジン99.9%

塩酸70%

塩酸35%

ブチルアルコール30%

クレゾール

ポリオキシメチレングリコール モノメチル
エーテル85%



薬品名 濃度％ 透過正結果
（分）

メチルエチルケトン99%

メチルイソブチルケトン99%

ヘプタン99%

Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド95%

石油エーテル（VM&Pナフサ

硝酸50%

ニトロベンゼン65%

リン酸75%

三塩化リン98%

水酸化カリウム50%

水酸化ナトリウム20%

水酸化ナトリウム50%

スチレン99%

硫酸40%

ｎ−ヘキサン99%

ナフサ

重質ナフサ

硝酸50%

フェノール85%

リン酸85%

フッ化カリウム40%

１，２−エポキシプロパン（別名酸化プロピレン）
99%

水酸化ナトリウム40%

使用済みの酸の混合物

硫酸10%



薬品名 濃度％ 透過正結果
（分）

硫酸96%
硫酸50%

ｔｅｒｔ−ブチル＝メチル＝エーテル98%

テトラクロルエチレン99%

トリクロロエチレン99%

ブチルアルコール30%トリエタノールアミン99.4%

ガソリン100%

キシレン99%

ｔｅｒｔ−ブチル＝ヒドロペルオキシド70%

トルエン99%

トリエタノールアミン98%

テレビン油

ガソリン










