
パーティクル試験データ DIFF（差分値）

4-7944-09 0.1×180×200(mm)
  粒子径
測定回数

0.2μm 0.3μm 0.5μm 1.0μm 1.5μm 2.0μm

1 67 16 6 0 0 0
2 73 17 3 0 0 0
3 61 16 5 1 0 0

平均 67.0 16.3 4.7 0.3 0 0

※本データは、実測値です。


