
HI-700 試料リスト

試料番号 測定対象 画面表示 水分測定範囲 標準誤差（水分範囲） 標準法 参照条件

01 PKS（Dura種） PKSD 3-25% 0.5% (3-20%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法

02 PKS（Tenera種） PKST 3-30% 1.0% (3-20%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法

03 PKS（Dura種、Tenera種 他） PKS 3-35% 1.0% (3-20%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法

04 木質ペレット WP 3-14% 0.5% (3-14%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法

05 もみ殻 RH 10-40% 0.5% (10-20%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法

06 おがくず（鋸） SDN 10-60% 0.5% (10-20%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法

07 おがくず（チェーンソー） SDCS 10-60% 0.5% (10-20%) ISO 18134-1 105℃ 5時間法
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［ 注 ］ 試料番号01 〜 03は、測定対象、水分測定範囲、標準誤差を確認のうえ、試料番号を選択してください。


